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Группа Н 08
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

_________________________________________________________

	ИЭТ. ВОДА, ПРИМЕНЯЕМАЯ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ, МАРКИ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

И КОНТРОЛЯ
	ОСТ 11 029.003-80

Взамен

ОСТ 11 029.003-73

с дополнениями и изменениями от 17.06.88, 06.04.89, 23.06.98, 06.12.95


_________________________________________________________

Приказом организации от 12.03.1981 г. № 129

Срок введения установлен с 1 июля 1983г.

Срок действия не ограничен (в соответствии с приказом 

ВНИИ «Электронстандарт» от 18.06.90 №124 ОСО)вх. 95 от 15.01.91г.

Настоящий стандарт распространяется на деионизованную воду , применяемую в производстве изделий электронной техники, и устанавливает марки деионизованной воды, методы очистки и контроль ее параметров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Исключен 
1.2. В процессе производства изделий электронной техники применяется деионизованная вода (в дальнейшем - вода) трех марок высшей степени чистоты:

марки В – вода, получаемая из исходной путем предварительной подготовки и деионизации на установках централизованной очистки воды;


марки Б – вода, получаемая из воды марки В путем финишной деионизации и очистки от частиц с размером не более 0,2 мкм;


марки А – вода высшей степени очистки, получаемая из воды марки В путем финишной деионизации с применением систем стерилизации, микрофильтрации, ультрафильтрации и обратного осмоса.

1.3. Материалы, применяемые для получения воды марки Б и А приведены в обязательном приложении 1, оборудование – в рекомендуемом  приложении 2.

1.4. Перечень обозначений документов, на которые даны ссылки в настоящем стандарте, приведен в справочном приложении 16.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Теребования к деионизованной воде должны соответствовать приведенным в таблице.

